STAUB & CO. -
SILBERMANN GmbH
Ostendstrafie 124
90482 Nirnberg

T+49911/5482-0
F+49911/5482 - 1239

Solarliquid L Konzentrat o

Umweltfreundliches Langzeit-Frostschutzmittelkonzentrat mit
Korrosionsinhibitoren fiir thermische Solaranlagen
(fdr Flach- und Vakuumrohrenkollektoren aus Kupfer oder Vollaluminium-Absorber)

Produktdaten:

Aussehen: klare, leicht gelbliche Flissigkeit

Basis: 1,2-Propandiol; Monopropylenglykol
Flammpunkt (°C): > 100 (ASTM D 51758)
Siedepunkt (°C): > 150 (ASTM D 1120)
Dichte (20 °C): 1,040 - 1,050 g/cm? (DIN 51757)
Brechungsindex nD20: 1,43-1,44

Warmeleitfahigkeit (20 °C): ca. 0,22 W/m*K

Reservealkalitat (Verdinnung 50 : 50): 9,5ml 0,1 HCL

pH-Wert (1 : 1 mit neutr. Wasser 20 °C): 7,5-8,5 (ASTM-D 1287)
Viskositat (20 °C): 65 - 75 mm?/s

Produkteigenschaften:

SOLARLIQUID L Konzentrat ist eine geruchlose Flussigkeit auf der Basis von Monopropylenglykol, die in
thermischen Solaranlagen als Kuhlsole bzw. Warmetragerflissigkeit eingesetzt wird.

Die speziellen Korrosionsinhibitoren schiitzen die im Anlagenbau lblicherweise verwendeten Metalle und
Kunststoffwerkstoffe, auch Kupfer und Aluminium, vor Korrosionen, Schichtbildungen und Ablagerungen.
Somit bleibt der Wirkungsgrad der Anlagen erhalten.

Dichtungsmaterialien werden durch Solarliquid L Konzentrat nicht angegriffen.

SOLARLIQUID L Konzentrat

= ist mit Wasser vollstdndig mischbar. Es erzielt im Lieferzustand einen Frostschutz bis -50 °C, ohne
sich zu entmischen

nicht unter 35 Vol.-% Solarliquid-Anteil verdiinnen (Korrosionssicherheit)

ist mit allen Frostschutzmitteln auf Basis von Propylenglykol mischbar

ist nitrit-, sekundar amin-, phosphat- und boratfrei inhibiert

ist auch fiir Vollaluminium-Absorber geeignet. Wir haben die Freigabe der SAPA (friher Hydro Alu-
minium) erhalten.

Solarliquid L Konzentrat, gebrauchsfertig und HT gebrauchsfertig sind laut Gefahrstoffverordnung nicht
kennzeichnungspflichtig (siehe Sicherheitsdatenblatt).
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Allgemeine Informationen:

Es ist darauf zu achten, dass die Umwalzpumpe fiir den Betrieb mit Frostschutzmitteln geeignet ist.

Die Anlage sollte vor dem Befiillen mit Wasser gespult und durch Abdriicken auf Dichtigkeit samtlicher Ver-
bindungen gepriift werden.

Die Anlage sollte nach dem Abdriicken sofort mit Solarliquid L gebrauchsfertig befiillt werden. Keine Luft
eintragen!

Verzinkte Anlagenbauteile sind zu vermeiden, da Zink gegenlber Glykolen unbestandig ist.

Nach unseren Erfahrungen ist Solarliquid L gebrauchsfertig mehrere Jahre lager- und gebrauchsfahig. Den-
noch sollte die Konzentration (Frostsicherheit) jahrlich gepriift werden.

Korrosions- und Abtragsraten von Solarliquid L gebrauchsfertig -28 °C in g/m?
(nach ASTM D 1384):

Material Messwert Max. zulassiger Wert Solarliquid L gebrauchs-
(g/m?) It. ASTM D 1384 fertig -28 °C kurzfristig auf
(g/m?) 220 °C erhitzt (g/m?)
Aluminium -0,4 10,0 0,0
Weichlot 0,9 10,0 1,2
Messing 0,7 3,6 0,4
Kupfer 0,1 3,6 04
Stahl 0,0 3,6 -0,2
Grauguss -0,8 3,6 -0,7
Verdiinnungstabelle:
Solarliquid L Konzentrat Wasser Frostschutz
35 Vol.-% 65 Vol.-% -15°C
40 Vol.-% 60 Vol.-% -19°C
45 Vol.-% 55 Vol.-% -22 °C
50 Vol.-% 50 Vol.-% -28 °C
Wasseranforderungen:

Fir den Einsatz in Vakuumréhren mit Stillstandstemperaturen > 200 °C sollte als Flllwasser nur entsalztes
oder entmineralisiertes Wasser benutzt werden. Falls nur Trinkwasser zur Verfligung steht, folgende Ober-
grenzen fur die Wasserharte beachten:

0-10 °dGH: ohne Einschrankung zulassig
> 10 °dGH: Wasser auf Werte unter 10 °dGH entharten bzw. verschneiden
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Anwendungsempfehlung:

Die optimale Einsatztemperatur liegt zwischen -28 °C und 170 °C. Wir empfehlen daher eine Einsatzkon-
zentration von 50 % Solarliquid L Konzentrat und 50 % Wasser. Bei Dauertemperaturen von mehr als 170
°C empfehlen wir ausreichend grofe Ausgleichsbehélter zu installieren, damit die Warmetragerflissigkeit
aus den Kollektoren abflie3en kann.

Bei Temperaturen oberhalb 200 °C beginnt eine langsame chemische Veranderung der Warmetragerflissig-

keit, welche die Betriebssicherheit der Anlage gefahrden kann.
= Wir empfehlen unser Solarliquid HT gebrauchsfertig (bis ca. 260 °C)

Priifmethode der Korrosionseigenschaften:

Wir empfehlen, die verfillte Solarflissigkeit regelmaRig (ca. jahrlich) zu kontrollieren.

Uber den pH-Wert kénnen Sie die Korrosionseigenschaften unserer Solarfliissigkeit Uberpriifen. Der pH-
Wert sollte > 7,5 sein. Die Messung erfolgt (iber pH-Messstreifen. Bei einem geringeren Wert sollte die So-
larflissigkeit ersetzt werden.

Allgemeine Hinweise:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise
beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimm-
ter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen
Prifung.

Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle
gemal HGB §§ 377 f.

Bei weiteren Fragen zu unseren Warmetragerfliissigkeiten stehen Ihnen die Berater der
STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfiigung.
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spez. Warmekapazitat Solarliquid L Konzentrat/ Wassermischungenin

Abhangigkeit von Temperatur und Konzentration
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Frostschutz/Eisflockenpunkt
von Solarliquid L

Eisstock
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